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LES PAROIS CONTINUES MOULEES DANS LE SOL

par ].-P. DELISLE, ingénieur civil EPUL - SIA

La paroi continue moulée dans le sol est un procédé
de construction relativement récent et de ce fait souvent
mal connu des bureaux d’étude. Nous nous proposons
dans cet article de donner quelques renseignements sur
ce procédé et ses applications.

I. Historique

La paroi continue moulée dans le sol, appelée aussi
diaphragme ou saignée, est un élément de fondation en
béton coulé dans une tranchée qui a été excavée sous
protection de boue thixotropique.

La boue thixotropique !, appelée aussi boue de forage
ou « eau lourde », est généralement une suspension stable
d’argile colloidale. A son contact avec le sol, elle forme
par gélification et filtrage une membrane trés peu per-
méable 2 appelée « caken. Si le niveau de la boue a
Iintérieur de la tranchée est maintenu supérieur au
niveau de la nappe phréatique, une force hydrostatique
s’exerce sur la membrane étanche formée au contact
du terrain et maintient les parois de la tranchée en
équilibre. Les boues de forage et le cake ont encore

d’autres propriétés complexes et la stabilité des tran-

chées remplies de boue n’est pas encore parfaitement
expliquée.

Bien que les boues thixotropiques aient été utilisées
depuis de nombreuses années par les sociétés de forages
pétroliféres, leur introduction dans les travaux de génie
civil est récente. Il semble que les premiéres applications
remontent a 1947, date a laquelle une entreprise de
travaux de fondation francaise, simultanément avec
quelques entreprises italiennes, utilisérent des boues de
forage pour exécuter quelques pieux sans tubage. En

=) =]
1949, la méme entreprise frangaise proposa ’emploi de
)
forages remplis d’argile se recoupant pour former I’écran
parafouille d’un barrage en terre, et en 1950 une société
italienne prit un brevet pour I'exécution de rideaux
de pieux jointifs perforés a la boue.

Jusqu’alors, les boues de forage n’avaient été
utilisées que pour stabiliser des forages de section cir-

! La thixotropie est la propriété que posséde une suspension de
geler lorsqu’elle est laissée au repos et de se comporter comme un
liquide lorsqu’elle est agitée. Cette transformation gel-sol est réver-
sible et peut étre répétée indéfiniment.

2 Des essais de perméabilité effectués en laboratoire sur des échan-

tillons de cake ont donné des valeurs du coeflicient de perméabilité K
de l'ordre de 2x10-* cm/sec, avec une porosité de 'ordre de 88 9,
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