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21. G.Buscs, P.Juxop, RoBERT G.Morris, J.MuHEIM (Ziirich) -
Messungen der spezifischen Wirme von Europium-Chalcogeniden bes ticfen
Temperaturen. ‘

Es wurde die spezifische Wirme von EuO, EuS, EuSe und EuTe im
Temperaturbereich 1,5-20 °K bestimmt. Alle genannten Verbindungen
sind nichtmetallisch und weisen bei diesen Temperaturen eine magne-
tische Ordnung auf. EuTe ist antiferromagnetisch, die drei anderen Ver-
bindungen sind ferromagnetisch. Als magnetische Ordnungstemperatu-
ren, T¢, ergeben sich fir EuS: T,=16,3 +0,1 °K; EuSe: T,=4,58 +
0,03 °K; EuTe: T,=9,64 40,06 °K. Fir EuO liegt T, wesentlich hoher
als 20 °K; aus den Daten der spezifischen Wirme fiir T T, lasst sich
jedoch der Spinwellenanteil ermitteln.

22. G.Buscn, P.Juwop, U.LimMmLi, F.Levy, A.MexTtH, O.Vocr
(Ziirich) — Paramagnetische Suszeptibilitit der seltenen Erdennitride.

Die Magnetisierungskurven unterhalb des Curie-Punktes T,! und die
paramagnetische Suszeptibilitit oberhalb T, wurden an den Nitriden
der seltenen Erden gemessen, Die aus der Séttigungsmagnetisierung be-
stimmten effektiven Bohrmagnetonenzahlen p.g5 sind wesentlich kleiner
als diejenigen der freien dreiwertigen Ionen. Fiir T<C T, dagegen erhilt
man aus der paramagnetischen Suszeptibilitit firr p.; die Werte der
freien Ionen. Die Tatsache, dass das Curie-Weiss-Gesetz fiir diese Sub-
stanzen bis unmittelbar zu T, hinunter gilt, erlaubt eine Interpretation
der Anderung der effektiven Bohrmagnetonenzahl. Die Resultate werden
mit den Ergebnissen aus Neutronenbeugungsexperimenten verglichen?.

23. P.WacHTER (Ziirich) — Messung der optischen Absorption an ferro-
und antiferromagnetischen Verbindungen seltener Erden.
24. H.Kigss {Ziirich) — Gesdttigte Photostrome in Cd GeS;.

25. K.W. Brazey, G.Burns (Riischlikon ZH) - Cr3+.-Cr3+ jon ex-
change interactions in LaAlQ,.

26. A.F. ANDRESEN, P. Fiscuer, W. Hivrc, E.StoLL (Wiirenlingen) —
A neutron diffraction study of the magnetic properties of MnBi.

1 @. Busch ot al.: International Conference on Magnetism, Nottingham, 1964.
t H.R. Child et al.: Phys. Rev. 131, 922 (1963).

77



	Messungen der spezifischen Wärme von Europium-Chalcogeniden bei tiefen Temperaturen

