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schied. ~ Eine Beeintriachtigung der Stirke findet nur statt bei
dicken und unreinen Garnen und zwar dadurch, daf diese Ver-
unreinigungen wiahrend des Bleichens herausgelost werden, wodurch
natiirlich die Struktur des Fadens mehr oder weniger geschidigt
und der Faden dadurch geschwicht wird. Aus diesem Grunde
zeigt unreines Leinengarn starken Gewichtsverlust nach dem Blei-
chen, wihrend reines nur eine kleine Differenz zwischen gebleich-
tem und ungebleichtem erkennen 1aBt. In einer Reihe von Ver-
suchen, die S. H. Higgins angestellt hat, zeigte sich, daf der haupt-
sichlichste Gewichtsverlust nicht wihrend des Bleichprozesses selbst
eintritt, sondern in dem vorausgehenden Kochen. Die leinenen
Fabrikate, die zu den Versuchen verwendet wurden, verloren tber
4/s des Gesamtverlustes wahrend des Vorkochens, wie es die fol-
gende Tabelle zeigt:

Gewicht Verlust in. %/
Leinen ungebleicht 9,1 —
Nach-dem Einweichen . 88,7 3.8
Nach dem Kochen mit Kalk 77,15 16,2
Nach dem Kochen mit Lauge 70,93 22,9
Vollkommen gebleicht 67,52 26,7

Nach diesen Versuchen ist auch zu erwarten, daf sogen. halb-
gebleichte Faser noch eine Anzahl Verunreinigungen enthalt, welche
auch ihr hoheres Gewicht bedingen. Daf dies wirklich so ist,
zeigen Aschebestimmungen, in den verschiedenen Stadien des Bleich-
prozesses, der gebleichten und nur halbgebleichten Faser.

Ungebleichtes Leinen . : . s : 1,2 %o Asche
Nach dem Kochen mit Kalk 0,18 -
Nach dem Kochen mit Lauge . 0,084 ,, "
Fertig gebleicht 0,074 ,, %
Halbgebleichtes Leinen 037 , »

Die Zahlen zeigen wieder, daf dle Beseltlgung der verunreini-
genden Nichtzellulosen hauptséichlich sich wihrend der Kochopera-
tionen vollzieht und nicht wihrend des eigentlichen Bleichens.
Die aus obigen Versuchen gewonnenen Proben dienten nun zur
Bestimmung der Starke der Faser, wozu eine ganze Anzahl Ver-
suche notig sind infolge der unregelmafigen Beschaffenheit des
Materials, um richtige Vergleichswerte zu erhalten. Folgende Ta-
belle gibt einen Ueberblick iiber die Beanspruchungsfihigkeit der
Faser durch Zug nach den verschiedenen Operationen:

Probe I Probe II

Rohgarn . 1270 g 950 g
Nach dem Kochen mlt Kalk 960 , 730
Nach dem Kochen mit Lauge 1070 730 ,
Nach vollstandiger Bleiche 910 ,, 710 ,
Abnahme der Festigkeit 28,3 % 253 %

Wie nach Probe I ersichtlich ist, findet durch das Kochen mit
Lauge eine Verstarkung der Faser statt, trotzdem man eigentlich
eine Schwachung der Faser durch das Herauslosen der Fremd-
korper erwarten sollte. Es findet eben auch wihrend dieses Pro-
zesses ein Dichterwerden des Materials und dadurch ein inten-
siveres Haften der einzelnen Fasern ineinander statt, ‘wie dies auch
frither schon von Hubner und Pope gefunden wurde. Nach diesen
Versuchen besteht also in dem Verhalten von Leinen und Baum-
wolle in dem Bleichproze ein deutlicher Unterschied. Durch den
verhédltnisméaBig hohen Gehalt an Nichtzellulose verliert das Leinen
dabei bis zu 30 Prozent von seinem urspriinglichen Gewicht, wih-
rend der Verlust bei Baumwolle héchstens 5 Prozent betrigt. Mit
dem groBen Gewichtsverlust geht naturlich auch eine Abnahme
der Festigkeit parallel, die wohl nicht umgangen werden kann,
da sie sich hauptsichlich wahrend den dem Bleichen vorausgehen-
den Kochungen vollzieht, wihrend im Bleichprozef selbst die
Fremdsubstanzen ohne gréfere EinbuBe der Festigkeit von der
Faser entfernt werden.

Fachschulnachrichten. %@g@g

Das neue Webschulgébﬁude in Greiz wurde an Ostern seiner
Bestimmung tibergeben. Es erforderte einen Kostenaufwand von
nahezu 300,000 Mark,

Verein chemaliger Seidenwebschiler Zirich.

XXII. Generalversammlung

Samstag den 27. April 1912, abends 8 Uhr
im Zunfthaus zu Zimmerleuten in Zirich.

Traktanden:

1. Protokoll der letztjihrigen Generalversammlung;
2. Abnahme der Jahresrechnung;
3. Berichterstattung iber die letztjihrige Vereinstatigkeit:
a) Stellenvermittlung,
b) Unterrichtskurse,
¢) Vereinsorgan,
d) Preisaufgaben;
Wahlen laut §§ 12 und 14 der Statuten;
Freie Anregungen;
Gemitlicher Teil.
Die verehrlichen Ehren-, Aktiv- und Frei- Mxtgheder werden
freundlichst um moglichst zahlreiche Beteiligung ersucht. i
Der Vorstand.
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Spezielle Sprachkurse
in Englisch und Franzésisch fur Leute aus der Seidenindustrie wird
der Verein ehemaliger Seidenwebschiler ins Leben rufen. Der
Zweck dieser Kurse wird Weiterbildung und Vertiefung in die be-
treffenden Sprachen und eingehende Beriicksichtigung der im Ver-
kehr mit den verschiedenen Léndern im Handel mit Seidenstoffen
vorkommenden Besonderheiten sein.

Es . ist uns-gelungen zu sehr vorteilhaften Bedingungen tiichtige
Lehrkrifte zu gewinnen, die die betreffende Sprache als Mutter-
sprache sprechen. Der Unterricht wiirde in kleinen Klassen von
4—8 Schiilern erteilt und die Schiiler wiirden eventuell nach ihren
Vorkenntnissen in verschiedene Klassen gruppiert. Der Unterricht
wird so wenig schulméssig wie mdéglich, mehr in Form unge-
zwungener Konversation und freier Diskussion erteilt werden. Die
Teilnehmer kénnen z. T. den Stoff selbst bestimmen.

Die Kurse finden voraussichtlich an zwei Abenden per Woche
von 8—9 Uhr statt und werden je 20 Stunden umfassen. Die Un-
terrichtslokale befinden sich im Zentrum der Stadt. Idas Honorar
fiir einen Kurs wird sehr méssig sein, doch wird es je nach der
Schilerzahl etwas hoher oder niedriger angesetzt werden missen.
‘Wenn sie es wiinschen, kénnen die Teilnehmer eines Kurses nach
Beendigung desselben sich zu einem neuen Kurse anmelden, zwecks
Weiterfiihrung des Unterrichts. Auch Nichtvereinsmitglieder kénnen
gegen missige Erhohung der Taxen an den Kursen teilnehmen.
Vorausgesetzt werden die elementaren Kenntnisse in den betreffenden
Sprachen.

Wir hoffen besonders aus dem Handelsstande und den Ver-
kaufsbureaus der Fabriken auf zahlreiche Beteiligung besonders von
slteren Mitgliedern, die ihre Kenntnisse auffrischen und bereichern
wollen und besonders auch von solchen, denen es nicht vergénnt
war, sich durch einen Aufenthalt in den betreffenden Léndern die
notigen Sprachkenntnisse dort zu erwerben.

Anmeldungen fiir diese Kurse, die in einigen Wochen begmnen
werden, werden schon an der bevorstehenden Generalversammlung
entgegengenommen und kénnen ferner an den Prisidenten der
Unterrichtskommission, Herrn Heinrich Schoch, Nordstrasse: 170,
Zirich IV, gerichtet werden. Die Unterrichtskommission.

SRS o
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K1.22h, Nr.52547. 25, Juni 1911. — Vornchtung zur Umwand”
lung einer Drehbewegung von bestimmter Grésse in eine Drehbewe-
gung von verdnderlicher Grésse bei automatisch arbeitenden Stick-
maschinen. — Hippolyt Saurer, Arbon. Vertreter: E. Blum & Co.,
Zirich.

K1 22h, Nr.52548. 25, Juni 1911. — Pantographenanordnung an
automatischen Stickmaschinen. — Hippolyt Saurer, Arbon. Vertre-
ter: E. Blum & Co., Zurich.
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